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с. 117 

 

Неустроева М. 

А.,  

ст.. гр.. МВ-01-

12С,  

Губенко С.И. 

12 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЛИЯНИЯ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ НА 

РАЗРУШЕНИЕ СТАЛЕЙ 

 

 Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 118 

 
Касьяненко В. 

А.,  

ст.. гр.. МВ-01-

12С,  

Губенко С.И. 

13 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТИ 

КАТАНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КОЛЕС 

 

 Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 118 

 

Фахми Амин,,  

ст.. гр.. МВ-01-

12М,  

Губенко С.И. 

14 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЛИЯНИЯ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ НА 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ 

 

 

Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 119 

 

Перепелица Э. 

Ю., 

 ст.. гр. МВ—02-

12С, 

 Губенко С.И. 

15 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

СКОРОСТНОЙ 

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАН

НЫХ СТАЛЕЙ ПРИ 

ЛАЗЕРНОМ НАГРЕВЕ 

 

 

 

Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 119 

 

Голобородько С. 

С,  

ст.. гр..МВ-02-

12М,  

Губенко С.И. 

16 

ВЫБОР МАРКИ СТАЛИ 

ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА 

ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ  

 

 Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 119-120 

 

Белан Е.С., 

 ст.. гр.. МВ-03-

13,  

Губенко С.И. 

17 

ВЫБОР МАРКИ СТАЛИ 

ДЛЯ КОЛЕС 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

 Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 120 

 

Ярмоленко Д.А.,  

ст.. гр.. МВ-03-

13,  

Губенко С.И. 



18 

ВЛИЯНИЕ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ НА 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СТАЛЕЙ 

 

 

 
Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ, 

с. 120 

 

Кардашов  Я.В.,  

ст.. гр.. МВ-03-

13,  

Губенко С.И. 

19 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

СКОРОСТНОЙ 

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВ

АННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ 

ЛАЗЕРНОМ НАГРЕВЕ 

 

 

 

Всеукраїнська науково-

технічна конф. Студентів і 

молодих учених “Молода 

академія 2017”,Зб. Тез, т. 1,  

Дніпропетровськ, НметАУ. 

С. 120 

 

Голобородько С. 

С,  

ст.. гр. МВ-02-

12М,  

Губенко С.И. 

20 

ПРО МОЖЛИВІСТЬ 

ВПЛИВУ НА КОГЕЗИВНУ 

МІЦНІСТЬ МІЖФАЗНИХ 

МЕЖ ВКЛЮЧЕННЯ-

МАТРИЦЯ СТАЛІ  

 

 І Всеукраїнська науково-

технічна конференція 

молодих вчених «НАУКА І 

МЕТАЛУРГІЯ», м. Дніпро, 

ІЧМ, травень 2017, ел. 

Публ. 

 

С.І.Губенко,  

І.О. Нікульченко 

 

 

3. Отримано патентів 

 

1 

Патент України на винахід № 

112934. Спосіб виробництва 

порошкової швидкорізальної 

сталі. 

 

Публ. В бюл. №8, 25.04.2016; відом. Про 

видачу бюл. 21, 10.11.2016 
 

 

Пройдак Ю.С., Бачурін 

А.П., Мовчан О.В., 

Губенко С.І., 

Чорноіваненко К.О. 

 

 

 

4. Подано заявок на патент 

1 

Заявка на Патент України № 

u201704294 від 03.05.2017 

«Трьохфазний композиційний 

матеріал»  

 

 

 

 

Пройдак Ю.С.,  

Мовчан О.В.,  

Губенко С.І.,  

Чорноіваненко К.О. 

 

 

 

 
5. Монографії, навчальні посібники 

 

Неметаллические включения и 

пластичность сталей. 

Физические основы 

пластичности сталей. 

Монографи

я 

Частка 

автору – 

100% 

Саарбрюкен (Saarbrücken): 

LAP LAMBERT. Palmarium 

academic publishing, 2016, 549 

стр.  

 

32,1 

Губенк

о С.И. 

Неметаллические включения в 

стали 

Монографи

я 

Частка 

автору – 

80% 

Киев, Наукова думка.  2016, 

528с. 

ISBN 978-966-00-1501-2 
http://www.nas.gov.ua/pu

blications/books/SiteBoo

k/Pages/default.aspx?ffn

1=ISBN&fft1=Eq&ffv1=978-

966-00-1501-2 

42,9 

Губенко С.И. 

Ошкадеров С.П. 



1.ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВТОРИЧНЫХ ГРАНИЦ ПРИ 

ЗАТВЕРДЕВАНИИ 

ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТОЙ СТАЛИ 

2 FORMATION OF CRACKS NEAR  

NON-METALLIC INCLUSIONS 

AFTER LASER ACTION AND 

DEFORMATION 

 

Коллект 

монографи

я 

Частка 

автору 5% 

New Technologies and 

Achievements in 

Metalurgy, Materials 

Engineering and 

Production Enginnering. 

Collective monograph. . Seria 

Monography N56, 
Chestochowa University of 

Technology. Chestochowa, 2016, 

Р., 396-399, 400-406 
ISBN 978-83-63989-38-5  
ISSN 2391-632X 
 

 

1. Svetlana 

Gubenko, 

Uyri 

Proidak, 

Igor 

Nikulchenk

o 

2. Svetlana 

Gubenko, 

Uyri 

Proidak, 

Valentina 

Bespalko, 

Julia 

Baleva 

 

Зміцнення металевих матеріалів 

при лазерній обробці. 

Навчальний посібник 

Учеб пос с 

грифом 

академии 

Частка 

автору 90% 

Дніпропетровськ, НМЕтАУ, 

2016, 42с. 

2,47 

Губенко С.І. 

Беспалько В.М. 

Нікульченко 

І.О. 

 

 

Д.т.н., проф. Карпов В.Ю. 

 

Видані статті. 

1. Карпов В.Ю. Формирование структуры отливок газаров с несколькими 

кристаллизаторами / В.Ю. Карпов, В.В. Карпов// МОМ 

2. Карпов В. Ю. Структурообразование в металлах при их кристаллизации в 

атмосфере водорода/ В.Ю. Карпов, В.В. Карпов, О.В. Коміссарчук// - МеТОМ 

3. Карпов В.Ю. Влияние Н-слоев на структуру и свойства фольги из железа/ В.Ю.  

Карпов, В.В. Карпов// МГП 

 

Молода академія, тези: 

1. Карпов В.Ю Использование газаров для теплоотводов/ Карпов В.Ю., Романько 

Е. ст. гр. МВ-01-12 

2. Карпов В.Ю. Сталь ХВГ и ее особые свойства// Карпов В.Ю., Кривошеев С.В. 

гр. МВ 902-11 
 

 

 

 

 

 

 

 



Д.т.н., проф. Узлов К.І. 

 

№ 

з/п 
Назва роботи 

Друк. 

видання 
Назва видавництва,журналу 

(№, рік) 

Кіль-

ть 

друк. 

стор. 

Прізвища авторів 

1 2 3 4 5 6 

1 Наукові публікації 

1 

Аналіз вимог 

нормативної 

документації до 

локомотивних 

бандажів тягового 

складу залізниць 

 

Друк. стаття. 

Фахов. 

видан. 

Науково-технічний 

журнал «Вісник 

українського 

матеріалознавчого 

товариства» - Випуск  1 

(8). – Київ, 2015. – С.113 

- 120. 

ISSN 2310 – 9688 
 

8 Узлов К.І. 

2 

Обґрунтування 

вибору 

раціонального 

профілю прокату та 

ефективного 

матеріалу для 

виготовлення 

обв’язки вантажних 

вагонів 

 

Друк. 

стаття.Фахов. 

видан 

«Системні технології». – 

Регіональний 

міжвузівський збірник 

наукових праць. - Випуск  

5 (106). – Дніпро, 2016. – 

С.76 - 84. 

ISSN 1562 – 9945 

 

9 

Узлов К.І., 

Мовчан О.В., 

Михайлова К.І. 

 

3 

Призначення 

раціонального 

процесу 

виготовлення та 

вибір ефективного 

матеріалу візкового 

литва вантажного 

вагону 

 

Друк. 

стаття.Фахов. 

видан 

«Сучасні проблеми 

металургії. Наукові 

вісті». - №20. – 2017. – С. 

88 - 94. 

ISSN 1991 – 7848 

Index Copernicus –  

ICV 2014:43.68 

7 

Узлов К.І.,  

Дзюбіна А.В. 

Мовчан О.В.,  

 

4 

Промислове 

впровадження 

технології ADI у 

виробництво 

елементів рухомого 

складу залізниць 

 

Друк. 

стаття.Фахов. 

видан 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов .- №1 (76). – 

2017. – 

 С. 27 - 33. 

7 Узлов К.І. 



№ 

з/п 
Назва роботи 

Друк. 

видання 
Назва видавництва,журналу 

(№, рік) 

Кіль-

ть 

друк. 

стор. 

Прізвища авторів 

5 

Сучасні напрямки 

розвитку теорії 

зсувно-дифузійної 

перекристалізації 

аустеніту у 

залізовуглецевих 

сплавах 

Друк. 

стаття.Фахов. 

видан 

Металознавство та 

обробка металів.- №__. – 

2017 

ISSN 2073 – 9583 

6 Узлов К.І. 

5 Навчально-методичні розробки 

6 

Методичні вказівки 

до вивчення 

дисципліни 

«Леговані чавуни» 

для студентів 

спеціальності 132 - 

матеріалознавство 

Навч.-

метод. 

Методичні вказівки,     

Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2016. – 44 с. 

44 

Куцова В.З., 

Семенова І.О., 

Миронова Т.М., 

Узлов К.І. 

 

7 

Робоча програма та 

методичні вказівки 

до виробничої 

практики студентів 

спеціальності 132 – 

матеріалознавство 

спеціалізацій 

«Інженерія 

матеріалів» та 

«Комп’ютерне 

моделювання 

матеріалів» 

Навч.-

метод. 

Робоча програма та 

методичні вказівки,     

Дніпро: НМетАУ, 2016. – 

25 с. 

25 Узлов  К.І. 

6 Тези доповідей 

8 

Дослідження 

перспективних 

марок сталей та 

призначення 

ефективного 

техпроцесу 

виготовлення 

бокової рами візку  

18-100 вантажних 

вагонів 

Тези допо-

віді 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Молода академія 

– 2017», Дніпро: 

НМетАУ,– 2017 г. – С. 

130 -131. 

1 
Дзюбіна А.В., 

Узлов К.І. 

9 

Дослідження 

дефектів ливарного 

виробництва деталі 

«Пʼятник» та 

технології її ремонту 

зварюванням  

 

Тези допо-

віді 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Молода академія 

– 2017», Дніпро: 

НМетАУ,– 2017 г. – С. 

128-129. 

1 
Пащенко С.Ю., 

Узлов К.І. 



№ 

з/п 
Назва роботи 

Друк. 

видання 
Назва видавництва,журналу 

(№, рік) 

Кіль-

ть 

друк. 

стор. 

Прізвища авторів 

10 

Аналіз процесів 

виробництва і 

магнітопорошкового 

та металографічного 

контролю якості 

безшовних труб  

 

Тези допо-

віді 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Молода академія 

– 2017», Дніпро: 

НМетАУ,– 2017 г. – С. 

129. 

1 
Петрова А.О., 

Узлов К.І. 

11 

Аналіз структури, 

властивостей та 

технології 

виробництва 

нержавіючої вставки 

зі сталі 12Х18Н10Т 

хрестовин 

залізничного шляху 

 

Тези допо-

віді 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Молода академія 

– 2017», Дніпро: 

НМетАУ,– 2017 г. – С. 

129-130. 

1 

Слищенко А. 

Р., 

Узлов К.І. 

12 

Аналіз структури, 

властивостей та 

технології 

виробництва литої 

серцевини зі сталі 

110Г13Л хрестовини 

залізничного шляху 

 

Тези допо-

віді 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Молода академія 

– 2017», Дніпро: 

НМетАУ,– 2017 г. – 

С.130. 

1 
Черниш Т.О., 

Узлов К.І. 

13 

Аналіз структури, 

властивостей та 

технології 

виробництва 

Рейок зі сталі марки 

К74  гостряків 

хрестовин 

залізничного шляху 

 

Тези допо-

віді 

Збірник тез доповідей 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів і молодих 

вчених «Молода академія 

– 2017», Дніпро: 

НМетАУ,– 2017 г. – 

С.131. 

1 
Шевчук Ю.В., 

Узлов К.І. 

 

 

Д.т.н., проф. Миронова Т.М. 

 

1.Т. М. Миронова, А. В. Давидюк Особенности формирования карбидной 

составляющей в белых чугунах, легированных хромом. Металлургическая и горнорудная 

промышленность/ 2017, № 4,с.49-54 

2.Миронова Т.М., Семенова І.О., Давидюк А.В. Дослідження впливу режимів 

нагріву СВЧ на структуру та твердість сортового прокату з дактильованого чавуну. 

Теплотехника, энергетика и экология в металлургии :Коллективная монография в двух 

книгах книга вторая  2017 С.280-283 



3.Миронова Т.М., Семенова І.О. Використання зневуглецювання поверхневого 

шару для підвищення деформуємості виливків із дактильованого білого чавуну. Міжнар. 

конф. «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» ТОМ II. 21 

листопада - 24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія. С. 291-296. 

4. T.Myronova, I.Semenova. National Metallurgical Academy of Ukraine. Ukraine. 

Effect of Alloying on White Cast Iron Plasticity Increasing. In the course of studying the 

behavior of white cast iron during deformation 

5. Тetiana Мyronova, Iryna Sevenova, Angela Davydyuk. The influence of silicon on 

phase transformations of vanadium white cast-irons after hot deformation / New Technologies 

And Achievements In Metallurgy And Materials Engineering. /A collective monograph 

 

 

К.т.н, проф. Погребна Н.Е. 

 

1. МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СТАЛЕЙ / Н.Э Погребная, В.З. Куцова, М.А. Ковзель, А.П. Стеценко // Металознавство та 

термічна обробка металів (МТОМ). – 2017.  – № 2. - С. 41 - 47. 

2. Особливості  формування дислокаційної  структури під час циклічного 

навантаження будівельної сталі бейнітного класу / Н.Е Погребна, В.З. Куцова, М.А. 

Ковзель // Металознавство та обробка металів (МОМ). – 2017. – № 3. - С. 28 - 36. 

 

Конференція «Молода академія – 2017» 

 

1. Вибір матеріалу для виготовлення труб, які використовуються у тепловії 

енергетиці. Погребна Н.Е., Юдіна Ю. (ст. гр. МВ02-13). 

2. Вибір оптимальної марки сталі та технологічного процесу для виготовлення 
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